ZAL ACZNIK 7.12
Lokalizacja:ul. Gorzowska, Cztuchowska, Ztotowska, Bytowska
w Bydgoszczy
Nr otworu:010, Gkbokas¢: 1,7m

Na Sicie Waga Zawar§é procentowa Zawarto skumulowana
8 0 0 0
4 1,1 0,56 0,56
2 1 0,51 1,06
1 1,8 0,91 1,97
0,5 8,9 4,50 6,47
0,25 67,5 34,09 40,56
0,1 78,6 39,70 80,25
0,063 33,3 16,82 97,07
Pozostaté¢ 5,8 2,93 100
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Srednica zastepoza ziarna — d
Srednica zaspcza d mm:
d10 : 0,081003 [mm]
d20 : 0,100542 [mm]
d50 : 0,208788 [mm]
d60 : 0,252196 [mm]

U: 3,113417 Piasek drobny (Pd)

Wspotczynnik filtracji k10:
USBSC k10 : 0,00001827 [m/s]



